





Elementi prefiniti di legno massiccio con sistema di assemblaggio per pavimentazioni di legno - UNI EN 13228
Solid wood flooring elements with an interlocking system for wood flooring - EN 13228

Massivholz-Parkettstabe mit einem Verbindungssystem fiir HolzfuBboden — DIN EN 13228

Eléments de parquet en bois massif avec un systéme de guidage pour planchers en bois — NF EN 13228

Elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio per pavimentazioni di legno — UNI EN 13226
MASS® MASC H |AT| Solid parquet elements with grooves and/or tongues for wood flooring — EN 13226

Massivholz-Parkettstabe mit Nut und/oder Feder — DIN EN 13226
Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes pour planchers en bois - NF EN 13226

CILIEGIO NORD AMERICA

* |T - Prodotto sottoposto a trattamento termico
EN - Heat-treated product
DE - Produkt wurde warmebehandelt
FR - Produit soumis a un traitement thermique
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® IT  Elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio per pavimentazioni
MASS di legno — UNI EN 13226
EN Solid parquet elements with grooves and/or tongues for wood flooring — EN 13226
DE Massivholz-Parkettstabe mit Nut und/oder Feder — DIN EN 13226
S U P E R I_ | STO N E FR Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes pour planchers en bois
- NF EN 13226

DOUSSIE ROVERE

MERBAU

AUPARQUETS



CONDIZIONI AMBIENTALI

Per limitare le sue variazioni dimensionali,
il legno va conservato, sia nei pacchi che
in opera, in idonee condizioni ambientali,
ossia alla temperatura di 15+25 °C e con
un’umidita dell’aria pari al 45+60%.

Un ambiente tenuto ai valori
termoigrometrici sopra riportati
corrisponde anche a quello di miglior
benessere fisiologico dell’'uomo,
considerato di norma ottimale ad una
temperatura di 20 °C e con un’umidita
dell’aria del 50%.

RAPPRESENTATIVITA DEI CAMPIONI
E DELLE IMMAGINI

Ogni elemento in legno della medesima
specie legnosa possiede un aspetto
originale ed unico, che dipende sia dalle
caratteristiche climatiche e mineralogiche
del luogo di accrescimento della pianta di
provenienza, che dal suo punto di prelievo
e dal suo orientamento nel tronco.

Di conseguenza le tonalita di colore

e le fibrature campionate al vero sono

da intendersi indicative e non vincolanti.
Le illustrazioni di questo stampato sono
quindi ancor meno rappresentative

della variabilita naturale che rende unico
ed irripetibile ogni elemento in legno.

Per effetto del processo di alterazione
cromatica provocato dalla luce solare,

i legni ad essa esposti tendono

nel tempo a modificare la propria
coloritura superficiale, a seconda

della specie legnosa e del particolare
trattamento di finitura applicato.

Per tutto quanto sopra, elementi in legno
facenti parte della stessa specie possono
presentare aspetto e tonalita anche
palesemente diversi fra loro.

USO DEL LEGNO
PER PAVIMENTAZIONE

Tutte le specie legnose impiegate

per pavimenti in legno hanno durezze
tali da garantire le prestazioni

richieste per tale uso.

Cio nonostante il pavimento si puo
ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per I'applicazione di carichi concentrati
su piccole superfici (tacchi a spillo, scale
da lavoro, etc.), per la presenza di piccoli
oggetti sotto la suola delle scarpe
(chiodi, sassolini, etc.).

L'eventuale verniciatura superficiale svolge
un'azione protettiva ma non impedisce
tale fenomeno.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

To prevent any change in dimensions, the
wood has to be kept, whether in bundles
or laid, in suitable environmental
conditions at a temperature of 15+25 °C
and humidity of 45+60%. These
temperature and humidity levels are

also considered ideal for the physiological
comfort of human beings, usually
considered correct with a temperature

of 20 °C and relative humidity of 50%.

FIDELITY OF SAMPLES
AND ILLUSTRATIONS

Every piece of wood of the same type has
a unique, original appearance deriving
both from the weather conditions and soil
chemistry of the area where the tree grew,
and from the point of the trunk from which
the piece was obtained. Colour shades
and vein characteristics of samples are
therefore purely guideline and not binding.
The illustrations in this document are
therefore even less effective in reflecting
the natural variation that makes every
item made from wood truly unique and
unrepeatable. Due to the colour changes
triggered by exposure to sunlight, the
surface colour of wood exposed to the

sun tends to vary over time, depending

on the type of wood and the specific finish
applied. For all the above reasons, there
may be clear differences in appearance
and shade even between items made from
the same type of wood.

THE USE OF WOOD
FOR FLOORING

All the wood varieties used for making
wooden flooring are hard enough to
guarantee the level of performance
required in this application.
Notwithstanding this, the flooring may
become marked by bumps or falling
objects, by loads concentrated over a small
area (stiletto heels, ladders, etc.), or by
small objects lodged in the soles of shoes
(nails, small stones, etc.). Any surface
varnish layer, where present, functions as
a form of protection but does not prevent
this phenomenon from occurring.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Um MaBveréanderungen zu begrenzen,
sollte das Holz sowoh| wé&hrend

der Lagerung als auch beim und

nach dem Verlegen geeigneten
Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein,
das heiBt einer Temperatur von 15+25 °C
und einer Luftfeuchtigkeit von 45+60%.
Diese Temperatur- und Feuchtigkeitswerte
stehen auch flr ein gesundes Raumklima
fir den Menschen; die Idealwerte liegen
bei 20 °C Raumtemperatur und 50%
Luftfeuchtigkeit.

DARSTELLUNGSTREUE DER
MUSTER UND ABBILDUNGEN

Jedes Element aus Holz ist immer ein
Einzelstiick, das keinem anderen gleicht,
auch wenn es aus derselben Holzart
gefertigt ist. Sein Aussehen héangt

nicht nur von den klimatischen und
mineralogischen Eigenschaften des Ortes
ab, an dem die Pflanze gewachsen ist,
sondern auch von der Entnahmestelle und
der Position im Baumstamm.

Die Holztonalitaten und Maserungen

der Musterstticke haben folglich nur
Beispielcharakter und sind keinesfalls
verbindlich. Die hier dargestellten
Abbildungen kénnen die natdrliche
Vielfalt, die jedes Holzelement so
einzigartig macht, nicht originalgetreu
wiedergeben.

Aufgrund der durch das Sonnenlicht
hervorgerufenen Verfarbung veréndert sich
die Oberflachenfarbe des Holzes im Laufe
der Zeit. Dieser Prozess ist je nach Holzart
und angewandter Oberflachenbehandlung
unterschiedlich stark. Wie aus den obigen
Ausfiihrungen hervorgeht, kénnen also
Elemente aus ein und derselben Holzsorte
deutliche Unterschiede im Aussehen und
in der Tonung aufweisen.

VERWENDUNG VON HOLZ
FUR FUSSBODEN

Alle fur HolzfuBboden verwendeten
Holzsorten weisen Hérten auf, welche den
zu diesem Zweck geforderten Anspriichen
genligen. Trotzdem kann der Holzboden
durch StoBe oder fallende Gegenstande,
durch Punktbelastungen (Pfennigabsétze,
Leitern usw.) und durch an der Schuhsohle
haftenden kleinen Gegensténden
(Steinchen, Nagel usw.) beschadigt
werden. Die eventuelle Lackierung der
Oberflache tbt eine Schutzwirkung

aus, kann dieses Phanomen aber nicht
verhindern.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Afin de limiter les variations de dimensions, le
bois doit étre conservé, dans les emballages
ainsi que lors de son utilisation, dans des
conditions environnementales adéquates, soit
a la température de 15+25 °C et avec une
humidité de I'air égale a 45+60%.

Un environnement maintenu aux valeurs
thermiques et hygrométriques ci-dessus
correspond également au meilleur bien-étre
physiologique de I'homme, considéré comme
optimal & une température de 20 °C et avec
une humidité de I'air de 50%.

REPRESENTATIVITE DES
ECHANTILLONS ET DES IMAGES

Chaque élément en bois provenant de la
méme espéce ligneuse possede un aspect
original et unique, qui dépend aussi

bien des caractéristiques climatiques

et minéralogiques du lieu de croissance
de la plante de provenance que de
I’endroit de coupe dans le tronc ainsi

que de I'orientation dans le tronc. Par
conséquent, les tonalités de couleur et les
fils échantillonnés doivent étre considérés
comme indicatifs et non contraignants.
Les illustrations de cet imprimé sont
donc encore moins représentatives de

la variabilité naturelle qui rend chaque
élément en bois unique et spécial.

Sous I'effet du processus d'altération
chromatique provoqué par la lumiére du
soleil, les bois qui y sont exposés tendent
avec le temps a subir une modification
de leur couleur de surface, en fonction
de I'espéce ligneuse et du traitement de
finition particulier appliqué.

Pour toutes ces raisons, les éléments

en bois provenant de la méme espece
ligneuse peuvent présenter un aspect

et des tonalités parfois méme fortement
différents entre eux.

UTILISATION DU BOIS
POUR DES PAVAGES

Toutes les espéces ligneuses employées
pour les pavages en bois ont des duretés
permettant de garantir les prestations
requises pour un tel usage.

Malgré cela, le pavage peut s’abimer
suite a des chocs ou des chutes d’objets,
a I'application de charges concentrées
sur de petites surfaces (talons aiguilles,
échelles, etc.), par la présence de petits
objets sous la semelle des chaussures
(clous, cailloux, etc.).

Le vernissage éventuel de la surface
crée une protection mais n’'empéche
pas ce phénomeéne.
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100% SOLID WOOD

ALCUNI SCHEMI
DI MONTAGGIO IN USO
IN EUROPA

Riportiamo qui nel seguito
alcuni fra gli schemi
maggiormente usati in
Europa, senza entrare nel
merito degli ulteriori dettagli
inerenti I'isolamento termico
ed acustico del piano di
posa nonché la protezione

100% MASSIVHOLZ

SOME ASSEMBLY DIAGRAMS
USED IN EUROPE

In the following are published
some assembly diagrams
amongst the mostly used in
Europe, without considering any
details related to thermal and
acoustic isolation of the laying
surface as well as protection
from any kind of humidity

EINIGE GANGIGE
EUROPAISCHE
MONTAGE-METHODEN

Nachstehend werden die meist
angewandten Verlegemethoden
in Europa aufgefiihrt, ohne
weder detailliert auf Akustik-
und Thermoisolierung noch auf
Feuchtigkeitsschutz einzugehen

QUELQUES SCHEMAS
DE MONTAGE UTILISES
EN EUROPE

Nous indiquons ci-dessous
quelgues-uns des schémas
les plus utilisés en Europe,
sans entrer dans les détails
relatifs a I'isolation thermique
et acoustique du plan de pose
et de la protection contre
I'humidité, quelle que soit

dall’'umidita di qualsiasi origine son origine

1. ALI Mass - ALI PreMass - 1. ALl Mass - ALI PreMass - 1. ALI Mass - ALI PreMass - 1. ALl Mass - ALI PreMass -
ALI SuperPreMass ALI SuperPreMass ALI SuperPreMass ALI SuperPreMass

2. ALl Mass Superlistone 22 mm 2. ALl Mass Superlistone 22 mm 2. ALI Mass Superlistone 22 mm 2. ALl Mass Superlistone 22 mm

3. Giunto 3. Joint 3. Fuge 3. Joint

4. Collante in quantita 4. Adhesive in appropriate 4. Menge und Qualitat der 4. Colle en quantité et qualité
e qualita adatte alla quantity and quality for the Klebstoffe, die fir eine adéquates a la pose du
posa di parquet secondo laying of parquet according ParkettfuBbodenverlegung parquet selon les indications
le indicazioni fornite dal to the indications furnished geeignet sind, missen gemal fournies par le producteur ;
produttore; tassativamente by the producer; den vom Hersteller ne jamais utiliser de
non impiegare adesivi it's absolutely prohibited angegebenen Hinweisen colles a I'eau ou de colles
all’acqua o che possono to employ water-based angewandt werden; qui peuvent altérer la
alterare la stabilita adhesive or those that can grundsatzlich dirfen keine stabilité des dimensions
dimensionale degli alter the dimensional wasserhaltigen Klebstoffe des éléments en bois
elementi in legno stability of the wooden oder solch_e ar_lgewandt 5. Chape plane dure,

5. Massetto consistente elements werden, die die (I'on recommende un treillis
planare (consigliata rete 5. Firm flat slab, an electrically Formstabilitat der électrosoudé), ayant une
elettrosaldata) avente welded mesh is recommended, Holzelemente humidité résiduelle en poids :
umidita residua in peso residual humidity by weight beeintrachtigen konnten - < 2% en présence de
inferiore al: less than: 5. ebener, fester Estrich (mit chape en ciment réalisée

- 2% se cementizio - 2% if concrete slab is Baustahimatte) und einer avec du sable et du ciment ;
realizzato con sabbia realised with sand and Restfeuchte in Gewichtsprozent - < 1,8% en présence de
e cemento; cement von weniger als: chape en ciment réalisée
- 1,8% se cementizio - 1,8% if concrete slab is - 2% bei Zementestrich aus avec des liants hydrauliques
realizzato con leganti realised with hydraulic Sand und Zement a séchage rapide ;
idraulici a media/rapida binders for media/rapid drying - 1,8% bei Zementestrich - <0,5% en présence
essiccazione; - 0,5% if anhydrite aus mittelschnell/schnell d’anhydrite
- 0,5% se in anidrite 6. PVC sheath or sheet troccl)(nenqem Sch_nelle_strich 6. Gaine ou feuille en PVC
6. Guaina o foglio in PVC ) - 0,5% bei Anhydritestrich
7. Foundation panels . 7. Panneaux pour sous-couche
7. Pannelli per sottofondo 8 s 6. Unterlage oder Folie aus PVC N
. Sand or aggregates, 8. Sable, granulats méme

8. Sabbia, inerti anche also lightened 7. Verlegeplatten allégés ou autre
alleggeriti o altro 9. Existing floor, well anchored 8- Sand, gewichtreduzierende g = paya0e préexistant, bien

9. Pavimento preesistente, to the foundation Zuschllagstoffe oder anderes fixé a la sous-couche
ben fissato al sottofondo and suitably prepared Material et adapté a I'accrochage
e reso adatto all’ancoraggio for adhesive binding 9. vorhandener Bodenbelag, de la colle
del collante 10. Existing slab, residual der fest mlt.dem Un_t_ergrund 10. Chape préexistante avec

10. Massetto preesistente humidity less than: verbunden ist und far humidité résiduelle en
con umidita residua - 2% by weight if concrete Hafltung Qies Klebers poids inférieure a :
in peso inferiore al: slab is realised with sand geeignet ist - 2% en présence de ciment ;

- 2% se cementizio and cement 10.vorhandener Estrich - 0,5% en présence
realizzato con sabbia - 0,5% if anhydrite mit einer Restfeuchte in d’anhydrite
e cemento; . . . Gewichtsprozent von

- 0,5% se in anidrite 11. Heating or cooling pipes weniger als: 11. ggt;g?rg%ics:zl;jgan%e ou

11. Tubi riscaldamento 12. Wooden laths treated - 2% bei Zementestrich aus -

.o raffrescamento against woodworms Sand und Zement 12. Lambourdes en bois traitées
- _ 13. Nails - 0,5% bei Anhydritestrich contre les vers a bois

12. Magatelli in legno trattati . . 13. Clous
antitarlo 14. Wooden framework 11. Heizungs- oder Kiihlrohre - Liou

13. Chiodi 15. Neoprene supports 12. ha%erhélzer hm';f ehand] 14. Cadrg en b0|’s ‘

14. Orditura in legno 16. Firm flat slab, an ?zwurmsc HDEnandiing 15 Appuis en rTeoprene

15 A - electrically welded mesh 13. Nagel 16. Chape consistante plane,

- APPOgg! In neoprene is recommended, 14. Holztrager avec treillis électrosoudé,

16. Massetto consistente residual humidity by 1 ayant une humidité
planare, con rete weight less than: 5. Neoprenauflage résiduelle en poids
elettrosaldata, avente - 1,8% if concrete slab 16.ebener, fester Estrich (mit inférieure a :

umidita residua in peso
inferiore al:

- 1,8% se cementizio
realizzato con sabbia
e cemento;

- 0,3% se in anidrite.

is realised with sand
and cement
0,3% if anhydrite

Baustahlmatte) und einer
Restfeuchte in Gewichtsprozent
von weniger als:

1,8% bei Zementestrich
aus Sand und Zement
0,3% bei Anhydritestrich

1,8% en présence de chape
en ciment réalisée avec

du sable et du ciment ;
0,3% en présence
d’anhydrite



100% BOIS MASSIF

Incollaggio su massetto
Gluing on concrete
Kleben auf Estrich
Encollage sur chape

Incollaggio su massetto radiante
Gluing on radiant concrete

in D nicht verbreitet
Encollage sur chape radiante

Incollaggio su sottofondo galleggiante
Gluing on floating foundation

Kleben auf schwimmendem Untergrund
Encollage sur sous-couche flottante

Inchiodatura su magatelli in legno
Nailing on wooden laths

auf Lagerhdlzern genagelt
Clouage sur lambourdes en bois

(12
(6

Incollaggio su pavimento preesistente
Gluing on existing floor

Kleben auf vorhandenem Bodenbelag
Encollage sur pavage préexistant

Incollaggio su orditura in legno

Gluing on wooden framework

Parkett im Sportbereich - in D nicht verbreitet
Encollage sur cadre en bois

100% LEGNO MASSELLO
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LEGENDA
e SuperPreMass

@ SuperPreMass Linear

° PreMass

@ PreMass Linear
@ Mass Maschiati

@ Mass Correnti:
Lamparquet 10x60 mm
Listoncino 14 mm
Mass Maschiati:
Listoncino 9 mm

Lunghezza listello
multipla della larghezza

n Misura fissa
E Lotto da realizzare al 50%

in “lista destra” ed al 50%
in “lista sinistra”

AUPARQUETS

100% MASSIVHOLZ

LEGEND
e SuperPreMass

@ SuperPreMass Linear

0 PreMass

@ PreMass Linear
@ Mass Maschiati

0 Mass Correnti:
Lamparquet 10x60 mm
Listoncino 14 mm
Mass Maschiati:
Listoncino 9 mm

Strip length multiple
of the width

n Fixed dimension

E Lot can be realised
with 50% “right-handed
strip” and 50%
“left-handed strip”

LEGENDE
e SuperPreMass

@ SuperPreMass Linear

0 PreMass

@ PreMass Linear
@ Mass Maschiati

0 Mass Correnti:
Lamparquet 10x60 mm
Listoncino 14 mm
Mass Maschiati:
Listoncino 9 mm

Stablénge =
Vielfaches der Breite

u FixmaB

E LosgréBen bestehend
aus 50% “rechte Streifen”
und 50% “linke Streifen*

LEGENDE

e SuperPreMass

@ SuperPreMass Linear

e PreMass

@ PreMass Linear
@ Mass Maschiati

0 Mass Correnti:
Lamparquet 10x60 mm
Listoncino 14 mm
Mass Maschiati :
Listoncino 9 mm

Longueur lame multiple
par rapport a la largeur

n Mesure fixe
B Lot a réaliser pour 50%

en “latte droite” et pour
50% en “latte gauche”
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PROCEDURE PER UNA CORRETTA POSA IN OPERA
E CONSERVAZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO MASSICCIO
PER PARQUET

Per garantire un lavoro a regola d’arte, gli elementi in legno
per parquet devono sempre essere posati solamente da personale
specializzato.

A tal fine ricordiamo la necessita, prima della loro posa in
opera, di verificare sia qualita e asciuttezza del piano di posa che
umidita ambientale, assicurandosi poi che le condizioni al contorno
garantiscano il permanere dei corretti parametri rilevati. Infatti il
materiale di ns/ produzione viene fornito con un grado di essiccazione,
in conformita con le correnti prassi e con le normative vigenti nel
settore, pari a (9+2)% in peso; con tale grado di umidita il legno,
costituito da cellule vegetali che alterano le proprie dimensioni
al variare delle condizioni igrometriche al contorno, & in grado di
conservare una soddisfacente stabilita dimensionale unicamente
se viene posato e mantenuto in equilibrio con un ambiente la cui
temperatura sia di (20+5) °C ed il cui grado di umidita sia pari al
(45+60)%.

Riepiloghiamo comunque qui nel seguito in modo sintetico le
principali avvertenze indispensabili affinché la pavimentazione in
legno conservi nel tempo stabilita e bellezza.

1. CONTROLLO UMIDITA SOTTOFONDO

Immediatamente prima della posa deve sempre essere rilevata
I'umidita del sottofondo, effettuando le misurazioni in tutti quei punti
che possonoritenersi significativi. Larilevazione dell’'umidita deve essere
ripetuta anche dopo aver eseguito eventuali opere di preparazione,
consolidamento, pulizia con uso di liquidi, ecc. Un massetto posto
in normali condizioni ambientali, € da considerarsi idoneo alla posa
quando il suo contenuto di acqua in peso & al di sotto del:

e 2% in caso di massetto tradizionale realizzato con sabbia

e cemento;

e 1,8% se il massetto ¢ realizzato con leganti idraulici
a media/rapida essiccazione;
e 0,5% in caso di massetto in anidrite;
e 1,8% in presenza di massetto radiante;
e 0,3% se si ha un massetto radiante realizzato in anidrite.

Per determinarne il grado di umidita occorre I'igrometro: mentre
quello “a conducibilita elettrica” pud essere utilizzato per misurare
I'umidita del parquet, I'unico strumento valido per misurare il
grado di umidita residua presente nel massetto & I'igrometro “a
carburo”. Si tenga presente che nel caso di un qualsiasi massetto
di 4 centimetri di spessore uniforme con guaina impermeabile
sottostante la misurazione va effettuata ad una profondita di circa
3+3,5 centimetri. In assenza di guaina isolante, occorre anche
procedere ad una corretta misurazione dell’'umidita in profondita
su tutti i componenti sottostanti. In commercio esistono materiali
cosiddetti “impermeabilizzanti di superficie” o “barriere al vapore
chimiche”, che i produttori suggeriscono di utilizzare per isolare
il legno dal massetto, permettendo di procedere alla posa anche
in presenza di umidita residua leggermente superiore alla norma.
Tali prodotti, anche in relazione alle casistiche di impiego ed alle
necessarie garanzie, vanno impiegati unicamente in casi di forza
maggiore e seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dalla casa
produttrice. Per procedere alla posa € infine necessario verificare
che non vi siano componenti strutturali o di finitura (soffitti, pareti,
intonaci, ecc.) in grado di rilasciare umidita eccessiva all’aria o
direttamente al pavimento, sia esso da montare che gia posato.

2. SOTTOFONDI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO /

RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI
Non vi sono particolari controindicazioni per la posa su massetti

radianti, purché vengano osservate alcune avvertenze.

Anzitutto per mantenere in condizioni di sufficiente stabilita
dimensionale un pavimento in legno posto in opera su un massetto
riscaldante e/o raffrescante il microclima locale deve essere
preventivamente verificato; a tal fine il calcolo termotecnico
deve assicurare, sia a regime che nelle fasi transitorie, la stretta
osservanza di quanto segue:

e |a temperatura del parquet, che ha direttamente funzione
riscaldante e/o raffrescante, deve essere compresa nel range
(15+25) °C;

e |'umidita dell’aria sotto e sopra il legno deve essere compresa
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nel range (45+60)%;

e devono essere assolutamente evitati fenomeni di condensa
localizzata.

Al fine di oftimizzare I'economicita dell’'impianto a pannelli
radianti, si consiglia I'utilizzo di parquet in legno massello piuttosto
che multistrato, impiegando elementi in legno con spessori non
superiori a 14 millimetri e preferendo una posa a colla, che permette
una migliore trasmissione del calore.

Prima di procedere alla posa e, nel caso di parquet tradizionali,
alle operazioni di finitura, consigliamo comunque di seguire le
indicazioni del produttore del massetto.

3. CONTROLLO CONSISTENZA SOTTOFONDO

Per i sottofondi cementizi si possono utilizzare sia materiali
tradizionali, caratterizzati da costi inferiori e tempi di posa ed
essiccazione piu lunghi, che massetti speciali additivati, con
caratteristiche autolivellanti e/o di media/rapida essiccazione. In ogni
caso il sottofondo deve avere una compattezza idonea a sopportare le
trazioni del parquet: cid puo avvenire unicamente se la sua classe di
resistenza & di almeno 200+250 kg/cm2. E consuetudine verificare
tale compattezza battendo con martello da 750 grammi il massetto,
sul quale non devono riscontrarsi impronte. || massetto deve altresi
consentire un adeguato ancoraggio: a tal fine il medesimo non
deve né spolverare al graffio, né squamarsi, né presentare crepe o
fessurazioni non ferme. A tal fine € possibile verificare la sua durezza
superficiale graffiandolo con un grosso chiodo d’acciaio, in modo da
formare una serie di riquadri di dimensione di circa 2 x 2 cm: nel
fare cid non devono crearsi incisioni profonde e sgretolamenti, né
avere sviluppo di polverosita. Un buon massetto tradizionale puo
essere realizzato impiegando 350 kg di cemento Portland 32,5 per
ogni metro cubo di inerti, costituiti da ghiaia con granulometria
(0+0,8) cm. Nella realizzazione della malta cementizia si consiglia
di mantenere il pit basso rapporto possibile fra acqua e cemento
(A/C < 0,5). Se il massetto risulta di bassa resistenza e coesione, si
pud valutare la possibilita di consolidarlo con I'impiego di appositi
prodotti, seguendone strettamente le indicazioni d’uso.

4, CONTROLLO QUALITA PIANO DI POSA

Il piano di posa deve essere in quota, ben pulito e livellato e deve
possedere una rugosita sufficiente all’ancoraggio del collante. E’
necessario verificare sempre I'omogeneita e la perfetta coesione tra
superficie di posa e massetto sottostante, eventualmente eliminando
qualsiasi agente che possa compromettere il potere aggrappante del
collante impiegato (polvere, untuosita, residui di cantiere, ecc.).

Qualora cid non fosse, la parte non perfettamente aderente deve
essere asportata e il piano di posa ricostruito. In commercio esistono
specifici materiali, denominati “autolivellanti” o “rasanti”, sia per
restaurare la superficie di posa che per eliminare difetti di livello:
ogni prodotto per il trattamento di un massetto va sempre impiegato
seguendo scrupolosamente le istruzioni della casa produttrice.
Dovendo impiegare pit materiali € preferibile utilizzare quelli di un
unico produttore, verificando sempre e comunque la loro compatibilita
con tutti gli altri elementi presenti nel massetto stesso (consolidanti,
autolivellanti, rasanti, impermeabilizzanti di superficie, barriere al
vapore chimiche, ecc.). In ogni caso dopo il loro impiego & necessario
controllare il grado di umidita del sottofondo.

Se il piano di posa & costituito da un pavimento gia esistente
(legno, marmo, pietra, ceramica, cotto e simili) che non si intende
rimuovere, oltre ad eseguire uno specifico controllo della robustezza
della vecchia pavimentazione e della sua perfetta aderenza al
massetto, occorre procedere ad una corretta preparazione della
superficie. Tale preparazione consiste in una radicale eliminazione
dei grassi (cere, prodotti lucidanti, ecc.) e delle vernici eventualmente
presenti, ottenibile mediante levigatura o graffiatura (per esempio
impiegando una monospazzola con disco ad elevato potere abrasivo),
evitando in ogni caso I'impiego di prodotti liquidi, si da rendere
la superficie di posa perfettamente atta al migliore ancoraggio del
collante. Si consiglia anche I'impiego di un promotore di adesione
per garantire un’azione di vincolo ottimale. In presenza di una
vecchia e solida pavimentazione in legno con orditura principale in
una direzione, si consiglia di posare il nuovo pavimento con orditura
ortogonale a quella sottostante.

5. CONTROLLO QUALITA DELL'AMBIENTE



L'ambiente deve avere gli infissi esterni con vetri montati e deve
essere possibile una sua corretta aerazione. Occorre verificare che
non vi siano componenti strutturali o di finitura (soffitti, pareti,
intonaci, ecc.) che possano cedere I'eventuale eccesso di umidita
tanto all’atmosfera quanto al pavimento da montare. Qualora ce ne
fossero, al fine di mantenere I'umidita residua dell’aria entro il range
(45+60)% e garantire in tal modo sufficiente stabilita dimensionale
al parquet, occorre facilitare nei locali di posa un adeguato ricambio
d’aria.

6. COLLANTI

Si raccomanda I'utilizzo di collante in quantita e qualita adatte
alla posa di parquet secondo le indicazioni fornite dal produttore;
tassativamente non impiegare adesivi all’acqua o che possono
alterare la stabilita dimensionale degli elementi in legno. Se per
rendere idoneo il sottofondo o il piano di posa sono stati impiegati
prodotti appositi, il collante utilizzato deve essere compatibile con
gli stessi, cercando sempre di preferire articoli della medesima
azienda. Non si deve in ogni caso applicare il collante sui bordi
degli elementi in legno per pavimenti, sia tradizionali che prefiniti
ed & bene porre particolare attenzione a non imbrattare di colla la
faccia degli elementi in legno in opera. Attenzione: per rimuovere
gli eventuali residui di colla essiccata presenti su PreMass o
SuperPreMass occorre utilizzare unicamente gli specifici prodotti
indicati dal fabbricante della colla impiegata, verificandone
preventivamente la compatibilita con la tipologia di finitura applicata
al prodotto impiegato.

CONSIGLI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE
E CONSERVAZIONE DEL PARQUET

Riepiloghiamo qui nel seguito ed in modo sintetico le principali
avvertenze da seguire dopo la posa in opera di elementi in legno per
parquet affinché la pavimentazione conservi nel tempo stabilita e
bellezza.

1. Mantenere I'umidita ambientale nel range (45+60)% garantisce
sia la stabilita dimensionale del parquet che il miglior benessere
fisiologico per I'uomo. E opportuno prestare particolare attenzione
durante la stagione invernale, quando il funzionamento
dell'impianto di riscaldamento contribuisce a seccare I'aria.

2. Nel periodo immediatamente successivo alla posa € importante
aerare i locali sia per facilitare la fuoriuscita degli eventuali
eccessi di umidita, creatisi dalle lavorazioni antecedenti la posa
del parquet, che per ristabilire nei medesimi un corretto
equilibrio termo-igrometrico.

3. Nel caso in cui si debba eseguire un'ultima tinteggiatura
alle pareti, € opportuno proteggere il pavimento impiegando
preferibilmente cartoni ondulati e mai teli in materiali plastici
ed impermeabili, che isolano in modo eccessivo la pavimentazione.

4. All'ingresso é preferibile utilizzare uno zerbino di opportune
dimensioni, che consenta di pulire le calzature dalla presenza
di sassolini sabbie o altro, capaci di graffiare 0 comunque
deteriorare la finitura del parquet.

5. Per la pulizia ordinaria di un parquet a posa tradizionale (Mass

Correnti, Mass Maschiati e Mass Speciali) & opportuno
richiedere al posatore esecutore dei lavori le corrette procedure
da seguire.
Per quanto riguarda la pulizia di SuperPreMass e PreMass e
sufficiente passare uno straccio appena umido per non bagnare
eccessivamente la pavimentazione ricorrendo, se necessario,
esclusivamente a detersivi neutri. Per conferire una lucentezza
uniforme al parquet e proteggere lo strato superficiale di
vernice € possibile all’occorrenza applicare esclusivamente cere
autolucidanti ogni 6-12 mesi, in funzione in ogni caso della
frequenza di calpestio delle varie aree e comunque sempre
seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dai relativi
produttori.
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PROCEDURES FOR THE CORRECT INSTALLATION
AND MAINTENANCE OF SOLID WOODEN ELEMENTS
FOR PARQUET FLOORS

Accurate and properly made installation of wooden elements for
parquet floors can be guaranteed only by specialised personnel.

Please remember that, before laying the wooden elements, it
is of primary importance to verify both quality and dryness of the
laying surface and the indoor humidity, checking that environmental
conditions constantly guarantee the correct parameters.
In conformity with actual practices and existing laws, the material
we produce is supplied with a degree of drying equal to 9+2%
weight. Since wood consists of plant cells changing dimensions
according to the different hygrometric conditions, this degree of
moisture allows wood to preserve a satisfactory dimensional stability
only if it is laid and maintained under equilibrated conditions that
can be found in a room with a temperature of 20+5 °C and indoor
humidity level of 45% to 60%.

The following brief list reports the main necessary recommenda-
tions that have to be followed to ensure that the wood floor preserves
its stability and beauty during the years.

1. CONTROL OF THE FOUNDATION MOISTURE

Immediately before laying the parquet, always check the humidity

of the foundation, making tests in all the spots which can be

considered significant. Humidity must be checked also after the

execution of any preparation and reinforcement work, after cleaning

with liquids, and so on.

A slab under normal environmental conditions can be considered

suitable for parquet installation when its water content by weight

is under:

® 2% in case of traditional slab made of sand and cement;

e 1,8% if the slab is made with medium/fast drying hydraulic
binders;

e (0,5% in case of anhydrite slab;

e 1,8% in case of radiant slab;

e 0,3% in case of radiant slab made of anhydrite.

The degree of humidity can be determined using a hygrometer:
an electrical hygrometer can be used to measure parquet moisture
content, while a “carbide” hygrometer is the only valid measuring
instrument to check the slab residual moisture.

Please remember that in case of a slab with an uniform thickness
of 4 cm and underlying impermeable sheath, measurement must be
carried out at a depth of about 3 to 3,5 cm.

If the insulating sheath is not present, it is necessary to carry out
a correct measurement of in-depth humidity on all the underlying
components.

Manufacturers suggest to use the so-called “surface waterproofing”
products or “chemical vapour barriers” available on sale in order to
isolate wood floor from slab, so that it is possible to lay the wooden
elements even with a residual moisture slightly above the average.
Even with regard to specific use cases and to necessary assurances,
these products should be used only in cases of force majeure and
following scrupulously the manufacturer’s directions.

Finally, before laying the parquet, it is necessary to check if there
are structural or finishing components (such as ceilings, walls,
coatings, and so on) which can release excessive humidity into air
or directly to the floor, either already installed or not.

2. FOUNDATION ON RADIANT HEATING AND REFRIGERATION
SLABS

There are no particular contraindications to the installation of
the parquet on radiant slabs, as long as are followed some simple
recommendations.

A preliminary assessment of the indoor microclimate must be
carried out in order to verify the necessary conditions to maintain a
satisfactory dimensional stability of the wood floor laid on a heating
and refrigerating slab. For this purpose the thermo-technical
evaluation should guarantee the strict compliance with the following
three parameters:

e the temperature of the parquet, having a direct heating and/or
refrigerating function, must range between 15 and 25 °C
e air humidity above and under the wood must range between

45% to 60%

e must be absolutely avoided the phaenomen of localised condensation
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Optimisation of the cost/performance ratio of the radiant panel
system can be best achieved using solid wood parquet rather than
multilayer parquet. It is preferred to use wooden elements not
thicker than 14 millimetres and to prefer installation with glue,
which allows a better heat transmission.

Before proceeding to the laying, and in case of traditional parquet
before the finish operations, it is recommended to follow anyway the
indications furnished by the producer of the slab.

3. CONTROL OF THE FOUNDATION CONSISTENCY

Concrete foundation can be prepared using both traditional
materials, having a lower price but requiring more time for
installation and drying, and special medium/fast drying and self-
levelling slabs added with additives. Anyway the foundation must be
compact enough to bear the parquet tensions: this can be obtained
only if its resistance is at least 200 to 250 kg/cm?.
Usually foundation compactness is checked by means of a 750 gr.
hammer used to strike on the slab, which after the blow has to show
no marks.
The slab must also allow an adequate fixing surface: it must not
produce dust when scratched, it must not exfoliate or have unstable
cracks, crevices or fissures.
It is possible to test the slab surface hardness scratching it with a
big steel nail so as to form a series of squares sized approximately
2 x 2 cm: as a result of this action there should be no deep graving
or crumbling or dustiness.
A good traditional slab can be made using 350 kg of Portland
cement 32.5 for each cubic metre of aggregate consisting of gravel
with a O to 0,8 cm grade.
In the preparation of cement mortar it is recommended to maintain
a low water/cement ratio (W/C < 0.5). If the slab turns out to have
low resistance and solidity, it is possible to reinforce it by means
of appropriate products, always following scrupulously the relevant
directions for use.

4. CONTROL OF THE LAYING SURFACE QUALITY

The laying surface must be at the right level, clean and levelled
and its texture must allow sufficient anchoring of the adhesive.

It is necessary to check always the homogeneity and the perfect
cohesion between the laying surface and the underlying slab. If
necessary, remove all the factors which can reduce the adhesive
holding power (such as dust, grease, waste and so on).

If this is not possible, remove the part which does not perfectly
adhere and prepare a new laying surface.

So-called “self-levelling” or “flattening” specific products available
on sale can be used to restore the laying surface and to eliminate
the levelling defects: each product for slab treatment must always
be used following scrupulously the manufacturer’s instructions.
When using different materials it is recommended to use those of
a single manufacturer, always checking their compatibility with all
the other elements of the slab (reinforcing, self-levelling, flattening
and surface waterproofing products, chemical vapour barriers and
so on). Anyway after their use it is always necessary to check the
moisture content of the foundation.

When installing on a pre-existing floor (wood, marble, stone,
ceramic, cotto tiles and similar) which will not be removed, it
is recommended not only to test the solidity of the old floor and
its perfect adherence to the slab, but also to carry out a correct
preparation of the surface.

Surface preparation consists in the complete elimination of grease
(waxes, glossing products and so on) and of any varnish present on
the floor, which can be removed by means of polishing or scrubbing
(for example using a single brush floor machine with a highly
abrasive disk). It is anyway recommended to avoid the use of liquid
products so that the laying surface may result perfect for the best
anchoring of the adhesive.

It is also recommended to use an adhesion enhancer to achieve
optimal adherence. When installing parquet on a pre-existing
strong wood floor with the main layout in one particular direction,
it is recommended to lay the new floor oriented orthogonally (right-
angled) to the pre-existing floor.

5. CONTROL OF THE ROOM QUALITY
The room external windows must have the panes assembled and
a proper and adequate air circulation must be ensured.



It is necessary to check that there is no structural or finishing
component (such as ceilings, walls, coatings, and so on) which
can release excessive humidity into air or directly to the floor to be
installed.

If any of these components is present, it is necessary to ensure
adequate air circulation in the room so as to maintain the indoor
humidity between 45% to 60% and guarantee the dimensional
stability of the parquet.

6. ADHESIVES

It's recommended the use of the adhesive in appropriate quantity
and quality for the laying of parquet according to the indications
furnished by the producer; it's absolutely prohibited to employ water-
based adhesive or those that can alter the dimensional stability of
the wooden elements.

In case the foundation or the laying surface has been treated
with special products, it is necessary to use an adhesive compatible
with these products, always preferring the products of the same
manufacturer.

The adhesive must never be applied on the edges of both traditional
and prefinished wooden elements.

Pay particular attention not to stain with glue the face of the wooden
elements.

Warning: use only the specific products indicated by the glue
manufacturer to remove the dry glue remnants from PreMass or
SuperPreMass elements; before use check their compatibility with
the kind of finish laid on the elements.

RECOMMENDATIONS FOR CORRECT PARQUET FLOOR
MAINTENANCE AND PRESERVATION

The following brief list reports the main recommendations that
have to be followed after laying the parquet wooden elements to
ensure that the flooring material preserves its stability and beauty
during the years.

1. Maintain a normal indoor humidity level of 45% to 60%
to ensure both the dimensional stability of the parquet and
the physiological well-being of people. It is important to pay
particular attention during the winter season, when the use
of the heating system can lead to increased dryness of the air.

2. In the period following the installation of the parquet it is
important to aerate the room in order to eliminate excessive
humidity, due to works executed before the parquet installation,
and to restore a correct thermo-hygrometric balance in the room.

3. Should a last painting to the walls be necessary, it is
recommended to protect the floor using preferably corrugated
boards and avoiding impermeable plastic materials, which do
not allow sufficient air circulation to the floor.

4. It is recommended to use a suitable area rug for the entryway
to adequately remove from shoes any small stones, sand and
other material, which could scratch or anyway damage the finish
of the parquet.

5. As for the ordinary cleaning of a traditionally laid parquet (Mass
Correnti, Mass Maschiati, Mass Speciali) it is recommended to
ask the layer, who executes the work, for the correct procedures.
As for the cleaning of the SuperPreMass and PreMass types it
is sufficient to wipe them with a barely damped cloth to avoid
excessive wet on the floor. When necessary, use only neutral
detergents. To give uniform brightness to the parquet and
protect its surface varnish layer, apply exclusively self-glazing
wax emulsions every 6-12 months, depending on the frequency
of impact on the different areas and anyway always follow
meticulously the manufacturer’s instructions.
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RICHTLINIEN FUR EINE KORREKTE VERLEGUNG
VON MASSIVHOLZKOMPONENTEN FUR PARKETT

Um eine fachgerechte Arbeit sicherzustellen, dirfen die
Holzkomponenten fiir Parkett ausschlieBlich vom Fachpersonal
verlegt werden.

Zu diesem Zweck muss vor der Verlegung der Holzkomponenten
die Qualitat und die Trockenheit der zu verlegenden Flache sowie die
Umgebungsfeuchtigkeit Uberprift werden, um sicherzugehen, dass
die Umgebungsbedingungen die Beibehaltung der festgestellten
richtigen Parameter garantieren.

Das von uns hergestellte Material wird mit einer Holzfeuchte von
9+2% geliefert und entspricht damit den tblichen Praktiken und den
geltenden Vorschriften des Sektors. Da Holz aus pflanzlichen Zellen
besteht und seine Dimensionen an die Feuchtigkeitsbedingungen
der Umgebung anpasst, kann, unter Einhaltung einer Temperatur
von 20+5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45+60%, mit
der gesetzlich vorgeschriebenen Holzfeuchte eine angemessene
Dimensionsstabilitat beibehalten werden. Diese Werte gelten sowohl
flir als auch nach der Verlegung.

Fassen wir nachstehend kurz die wichtigsten Hinweise zusammen,
die unbedingt befolgt werden sollten, damit der HolzfuBbodenbelag
langfristig stabil und schén bleibt.

1. FEUCHTIGKEITSKONTROLLE DES UNTERGRUNDES
Unmittelbar vor der Verlegung muss stets die Feuchtigkeit des
Untergrundes an allen angemessenen und kritischen Punkten
gemessen werden.

Die Messung der Feuchtigkeit muss auch nach eventuellen
Vorbereitungs-, Befestigungs- und Reinigungsarbeiten  mit
Flussigkeiten usw. wiederholt werden.

Ein unter normalen Umgebungsbedingungen eingebrachter
Estrich wird als ideal fir die Verlegung betrachtet, wenn der
Wassergehalt am Gewicht unter den folgenden Werten liegt:

e 2% bei herkémmlichem Estrichen aus Sand und Zement

e 1,8% bei Zementestrich aus mittelschnell/schnell trocknendem
Schnellestrich (geméaB Anleitung der Hersteller)

e (0,5% bei Anhydrit-Estrich

e 1,8% bei Heizestrich

e 0,3% bei Heizestrich aus Anhydrit

Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgrads muss ein Hygrometer
verwendet werden: wahrend das Messgerat “mit elektrischer
Leitfahigkeit” fur die Feuchtigkeitsmessung des Parketts verwendet
werden kann, ist flr die Messung der im Estrich vorhandenen
Restfeuchtigkeit ausschlieBlich ein Karbidhygrometer geeignet.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Estrichen mit 4
Zentimeter Dicke, die gleichmaBig auf der darunter liegenden
undurchlassigen Schicht aufliegen, die Messung in einer Tiefe von
circa 3+3,5 Zentimetern durchgeflihrt wird.

Ist keine Isolierschicht vorhanden, muss auch hier eine korrekte
Messung der Tiefenfeuchtigkeit auf allen darunter liegenden
Bestandteilen durchgefiihrt werden.

Um mit der Verlegung beginnen zu kdénnen, muss Uberprift
werden, dass keine Struktur- bzw. Oberflachenkomponenten
(Decken, Wande, Verputz usw.) vorhanden sind, die Uberschissige
Feuchtigkeit in die Luft bzw. direkt in den Boden abgeben,
unabhéangig davon, ob dieser noch verlegt werden muss oder schon
verlegt ist.

2. UNTERKONSTRUKTIONEN .
AUF FUSSBODENHEIZUNG / FLACHENKUHLANLAGEN
Es gibt keine besonderen Gegenanzeigen fir die Verlegung auf
Heizestrichen, obgleich einige Hinweise beachtet werden missen.
Um die Formstabilitdt eines auf FuBbodenheizung- oder
Kihlestrich verlegten HolzfuBbodens zu halten, muss das lokale
Mikroklima im Vorfeld Gberprift werden. Zu diesem Zweck missen
bei den thermotechnischen Berechnungen sowohl bei Verlegung als
auch zwischendurch drei Faktoren streng eingehalten werden:
e die Temperatur des Parketts, die eine direkt warmende und/oder
kithlende Funktion hat, muss zwischen 15+25 °C liegen
e die Feuchtigkeit oberhalb des Holzes muss zwischen
45+60% liegen
e Kondenzbildung muss absolut vermieden werden
Um die Wirtschaftlichkeit der FuBbodenheizung zu garantieren,
wird die Verwendung von Massivholzparkett dem Mehrschichtholz
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vorgezogen. Dabei sollten Holzkomponenten mit einer maximalen
Starke von 14 Millimetern und vorzugsweise einer geklebten
Verlegung flr eine bessere Warmelibertragung verwendet werden,
die die Warme besser bertragen.

Vor der Verlegung (bei traditionellem Parkett vor der
Oberflachenbehandlung) empfehlen wir, immer die Hinweise des
Estrichherstellers zu beachten.

3. KONSISTENZKONTROLLE UNTERKONSTRUKTION

Fur die Unterkonstruktion aus Beton kann entweder ein normaler
Zementestrich mitoderohne Trockenbeschleuniger oderein spezieller
Nivellierestrich mit mittleren oder schnellen Trocknungszeiten
verwendet werden.

In jedem Fall muss die Unterkonstruktion eine geeignete
Kompaktheit aufweisen, um dem Ziehen des Parketts stand zu halten:
dies ist ausschlieBlich dann der Fall, wenn die Widerstandsklasse
mindestens 200+250 kg/cm? betragt.

Es ist Ublich, diese Kompaktheit zu tberprifen, indem man mit
einem 750 Gramm schweren Hammer auf den Estrich schlagt. Es
dirfen darauf keine Spuren zuriickbleiben.

Der Estrich muss darliber hinaus eine angemessene Haftung
ermoglichen: dazu darf er beim Kratzen weder stauben oder
abblattern, noch Risse bzw. unfeste Fugen aufweisen.

Unter Verwendung eines Untergrund-Harteprifers dirfen keine
tiefen Einschnitte und Abbréckelungen des Untergrundes auftreten,
und es darf sich kein Staub darauf bilden.

Ein guter, herkémmlicher Estrich kann durch Verwendung von 350
kg Portland Zement 32,5 pro m3 Kieslehmgemisch hergestellt werden,
zusammengestellt aus Kies mit einer Kérnung von 0+0,8 cm.

Bei der Aufbereitung der Zementmischung wird empfohlen, das
Verhaltnis zwischen Wasser und Zement so niedrig wie méglich zu
halten (W/Z < 0,5).

Sollte die Oberflache einen geringen Widerstand und
geringen Zusammenhalt aufweisen, kann sie eventuell durch
Verwendung geeigneter Produkte abgebunden werden, wobei die
Gebrauchshinweise stets genau befolgt werden missen.

4. QUALITATSKONTROLLE VERLEGUNGSEBENE

Die Verlegungsbasis muss eben, gut gereinigt und glatt sein
sowie bei Haftung des Klebstoffs liber eine ausreichende Rauheit
verfligen.

Es mussstetsdie Gleichférmigkeit und der perfekte Zusammenhalt
zwischen der Verlegungsebene und des darunter liegenden Estrichs
gegeben sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Substanzen, die die
Haftfahigkeit des verwendeten Klebstoffs beeintrachtigen kénnten
(Staub, Fett, Bauabfalle usw.).

Sollte dies nicht der Fall sein, muss der nicht perfekt haftende
Teil entfernt und die Verlegungsebene wieder hergestellt werden.

Im Handel gibt es spezielle Produkte, sogenannte
“selbstverlaufende-” oder “Nivelliermasse”, sowohl fir die
Restaurierung der Verlegungsebene als auch fiir den Ausgleich von
Hoéhenunterschieden: alle Produkte zur Behandlung eines Estrichs
missen stets unter strenger Beachtung der Anweisungen der
Herstellerfirma angewendet werden.

Wenn unterschiedliches Material verwendet werden muss, ist es
ratsam, Produkte desselben Herstellers zu verwenden und in jedem
Fallstetsdie Vertraglichkeit mitallenanderen im Estrich vorhandenen
Komponenten zu Uberprifen (Grundierungen, Nivelliermasse,
Spachtelmasse, Feuchtigkeitssperre, Dampfbarrieren usw.).

In jedem Fall ist nach der Verwendung derartiger Produkte eine
Kontrolle des Feuchtigkeitsgrades der Unterkonstruktion erforderlich.

Ist auf der Verlegungsebene bereits ein Boden (Holz, Marmor,
Stein, Keramik, Tonfliesen o. &a.) vorhanden, der nicht entfernt
werden soll, muss, abgesehen von der speziellen Kontrolle der
Robustheit des alten Bodens und seiner perfekten Haftung auf dem
Untergrund, eine korrekte Vorbereitung der Oberflache vorgenommen
werden.

Diese Vorbereitung besteht aus der radikalen Entfernung von
Fetten (Wachs, Poliermitteln usw.) und eventuell vorhandenen
Lacken; dies kann durch Schleifen oder Anrauen (zum Beispiel
durch Einsatz einer Schleifmaschine mit speziell vorgesehenen
Scheiben) vorgenommen werden. Dabei muss auf jeden Fall die
Verwendung von flussigen Produkten vermieden werden, um die
Verlegungsflache perfekt fiir eine bessere Haftung des Klebstoffs zu
eignen.



Es wird auch die Verwendung eines Haftvorstrich-Produktes
empfohlen, um eine optimale Bindung zu garantieren.

Ist ein alter, fester HolzfuBboden mit Hauptgebalk in einer
Richtung vorhanden, so wird empfohlen, den neuen Boden
rechtwinkelig dazu zu verlegen.

5. KONTROLLE UMGEBUNGSQUALITAT

Die Raumlichkeiten missen Uber Glasfenster und/oder -tiiren
verfligen, und eine gute BellUftung erméglichen.

Es muss (berpriift werden, dass keine Struktur- oder
Oberflachenbearbeitungskomponenten (Decken, Wande, Verputz
usw.) vorhanden sind, die einem eventuellen Feuchtigkeits-
Uberschuss an die Luft oder den zu verlegenden Boden abgeben.

Sind derartige Komponenten vorhanden, muss in den Raumen, in
denen der Parkettboden verlegt wird, ein passender Luftaustausch
gefordert werden, um eine relative Luftfeuchtigkeit von 45+60%
beizubehalten und somit eine fiir das Parkett ausreichende
Formstabilitat zu garantieren.

6. KLEBSTOFFE

Vor der Verlegung, und im Falle des traditionellen Parketts vor
der Oberflachenbehandlung, empfehlen wir, in jedem Fall den
Hinweisen des Estrichherstellers zu folgen.

Falls spezielle Produkte verwendet wurden, um die Beschaffenheit
des Untergrundes oder der Verlegungsebene anzupassen, muss der
verwendete Klebstoff mit diesen vertraglich sein. Dabei sollten stets
Produkte der gleichen Firma verwendet werden.

Der Klebstoff darf weder auf die unbehandelten, noch auf
die vorbehandelten Réander der FuBboden-Holzkomponenten
aufgetragen werden.

Die sichtbare Seite der Holzkomponenten sollte nicht mit
Klebstoff beschmutzt werden.

Achtung: zum Entfernen eventuell vorhandener eingetrockneter
Klebstoffriickstande auf PreMass oder SuperPreMass verwenden Sie
ausschlieBlich die vom Klebstoffhersteller empfohlenen Produkte
und prifen Sie vorher seine Vertraglichkeit mit der entsprechenden
Oberfléache.

EMPFEHLUNGEN ZUR RICHTIGEN PFLEGE
UND ERHALTUNG DES PARKETTS

Nachfolgend fassen wir kurz die wichtigsten Hinweise zusammen,
die nach der Verlegung von Holzkomponenten fiir Parkettbdden
beachtet werden sollen, damit der verlegte Boden langfristig stabil
und schén bleibt.

1. Bei einer Umgebungsfeuchtigkeit von 45+60% wird sowohl die
Formstabilitdt des Bodens als auch ein erhohtes natiirliches
Wohlbefinden des Menschen garantiert. In den Wintermonaten
sollte diesem Faktor besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden, da der Betrieb der Heizungsanlage zum Austrocknen
der Luft fihrt.

2. Unmittelbar nach der Verlegung missen die Raume bellftet
werden, um das Entweichen eventueller Feuchtigkeitsiiberschiisse
zu erleichtern, und das richtige Gleichgewicht zwischen Warme
und Feuchtigkeit herzustellen.

3. Sollten die Wande gestrichen werden missen, muss der Boden
vorher geschiitzt werden. Es sollte vorzugsweise Wellpappe
verwendet werden und niemals Plastikfolien, die den
Bodenbelag ibermaBig isolieren.

4. Am Eingang sollte eine entsprechend groBe FuBmatte liegen,
auf der Steine, Sand und ahnliches Material, das die Deckschicht
des Parketts zerkratzen oder anderweitig beschadigen kdnnte,
von den Schuhen gestreift wird.

5. Fir die ordentliche Reinigung eines herkdbmmlich verlegten
Parketts (Mass Correnti, Mass Maschiati und Mass Speciali)
wenden Sie sich an den zustandigen Parkettleger.

Fur SuperPreMass und PreMass ist eine Reinigung mit einem
feuchten Lappen ausreichend. Wenn nétig, sollte ausschlieBlich
neutrale Reinigungsmittel verwendet werden.

Um dem Parkettboden einheitlichen Glanz zu verleihen und die
obere Lackschicht zu schiitzen, sollte bei Bedarf und je nach
Beanspruchung der verschiedenen Bereiche alle 6-12 Monate
ausschlieBlich Selbstglanz-Wachs verwendet werden. Dabei
sollten die Empfehlungen des Herstellers stets befolgt werden.
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PROCEDURES’ POUR UNE POSE ET UNE CONSERVATION
CORRECTE D’ELEMENTS EN BOIS MASSIF POUR PARQUET

Afin de garantir un travail exécuté a la perfection, les éléments
en bois pour parquet doivent toujours étre posés uniquement par du
personnel spécialisé.

Dans ce but, nous rappelons qu'il est nécessaire, avant la pose
des éléments en bois, de vérifier la qualité et I'hnumidité du plan
de pose ainsi que I"'humidité ambiante, tout en s’assurant que les
conditions environnantes permettent de maintenir les parametres
corrects relevés.

En effet, le matériel que nous produisons est livré avec un degré
de séchage, conformément aux pratiques courantes et aux normes
en vigueur dans le secteur, s’élevant a (9+2)% en poids ; avec un
tel degré d’humidité, le bois, qui est constitué de cellules végétales
dont les dimensions varient en fonction des variations des conditions
hygrométriques de I’environnement, est a méme de conserver une
stabilité de dimensions satisfaisante uniquement si il est posé et
maintenu en équilibre avec un environnement dont la température
est de (20+5) °C et dont le degré d’humidité s’éléve a (45+60)%.

Nous récapitulons ci-dessous de maniére synthétique les régles
principales indispensables pour que le pavage en bois conserve sa
stabilité et sa beauté au fil du temps.

1. CONTROLE DE L'HUMIDITE DE LA SOUS-COUCHE

Immédiatement avant la pose, il faut toujours relever I’humidité
de la sous-couche, en réalisant les mesures a tous les endroits qui
peuvent étre considérés comme significatifs. Le relevé de I’humidité
doit étre répété également aprés avoir effectué d’éventuels travaux
de préparation, de renforcement, de nettoyage avec I'utilisation de
liquides, etc.

Une chape posée dans des conditions environnementales
normales doit étre considérée comme adaptée a la pose lorsque son
contenu en eau en poids est inférieur a:

e 2% en présence d’une chape traditionnelle réalisée avec

du sable et du ciment,

e 1,8% en présence d'une chape réalisée avec des liants
hydrauliques a séchage moyen/rapide,

e 0,5% en présence de chape anhydride,

e 1,8% en présence de chape radiante réalisée avec des matériaux
en ciment chargé;

e 0,3% en présence de chape radiante anhydride.

Afin de déterminer le degré d’humidité, il faut utiliser un
hygrometre : alors que I'hygrométre «a conductibilité électrique»
peut étre utilisé pour mesurer I'humidité du parquet, le seul
instrument valide pour mesurer le degré d’humidité résiduelle
présent dans la chape est I’hygrométre «a carbure».

Il faut se rappeler que dans le cas de toute chape d’une épaisseur
uniforme de 4 centimétres avec une gaine imperméable sous-
jacente, la mesure doit étre effectuée a une profondeur d’environ
3+3,5 centimetres.

En I'absence de gaine isolante, il faut également effectuer une
mesure correcte de I’'humidité en profondeur sur tous les composants
sous-jacents.

Il existe dans le commerce des matériaux appelés
«imperméabilisants de surface» ou «barrieres chimiques contre
la vapeur» que les producteurs suggerent d’utiliser pour isoler le
bois de la chape, permettant de procéder a la pose également en
présence d’humidité résiduelle légerement supérieure a la norme.

Ces produits, méme en tenant compte des types d’utilisation et
des garanties nécessaires, doivent étre employés uniquement en
cas de force majeure et en suivant scrupuleusement les instructions
fournies par le producteur.

Pour procéder a la pose, il est enfin nécessaire de vérifier qu'il
n'y a pas de composants structurels ou de finition (plafonds, parois,
enduits, etc.) qui pourraient dégager de I'humidité excessive dans
|"air ou directement au sol, que le parquet doive encore étre monté
ou qu’il ait déja été posé.

2. SOUS-COUCHES SUR INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE / REFRIGERATION A PANNEAUX RADIANTS

Il n'y a pas de contre-indications particuliéres relatives a la
pose sur des sols chauffés, pour autant que certaines régles soient
respectées.

Avant tout, pour qu’un pavage en bois posé sur une chape
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chauffée et/ou réfrigérée soit maintenu dans des conditions de
stabilité de dimensions suffisantes, le microclimat local doit étre
préalablement vérifié ; dans ce but, le calcul thermotechnique doit
garantir, aussi bien lors de I'utilisation que pendant les phases
transitoires, le respect strict de trois paramétres :

e |a température du parquet, en fonction du chauffage et/ou de la

réfrigération, doit étre comprise entre (15+25) °C;

e |'humidité de I'air au-dessus du bois doit &tre comprise

entre (45+60)%;

e des phénomeénes de condensation localisée doivent absolument
étre évités.

Afin d'optimiser le caractere avantageux de l'installation a
panneaux radiants sous le sol, I'on conseille d'utiliser des parquets
en bois massif plutét que des parquets multicouches, en utilisant
des éléments avec des épaisseurs non supérieures a 14 millimetres
et une pose avec une colle qui permet une meilleure transmission
de la chaleur.

Avant de procéder a la pose et, dans le cas de parquets traditionnels,
aux opérations de finition, nous conseillons en tous les cas de suivre
les indications du producteur de la chape.

3. CONTROLE DE LA COMPACITE DE LA SOUS-COUCHE

Pour les sous-couches en ciment, I'on peut utiliser aussi bien des
matériaux traditionnels, caractérisés par des codts inférieurs et des
temps de pose et de séchage plus longs, que des chapes spéciales
chargées avec des caractéristiques auto-nivelantes et/ou a séchage
moyen/rapide.

En tous les cas, la sous-couche doit avoir une compacité adéquate
pour supporter les tractions du parquet : ceci n’est possible que si sa
classe de résistance est d’au moins 200+250 kg/cm2.

D’ordinaire la compacité est vérifiée en tapant sur la chape avec
un marteau de 750 grammes, opération suite a laquelle il ne doit
pas y avoir d’empruntes sur la chape.

La chape doit également permettre un accrochage adéquat :
elle ne doit donc pas dégager de poussiere suite a des griffures ni
s’égratigner, ni présenter de fentes ou de fissures non arrétées.

La dureté de la surface peut étre vérifiée en griffant la chape
avec un gros clou en acier, de maniere a former une série de petits
carrés d'une dimension de 2 x 2 cm. Aucune incision profonde
ou effritement ne doivent se former, il ne doit pas y avoir de
développement de poussiere. Une bonne chape traditionnel-le
peut étre réalisée en utilisant 350 kg di ciment Portland 32,5 pour
chaque metre cube de granulats, composés de gravier avec une
granulométrie (0+0,8) cm.

Pour la préparation du mortier colloidal, I'on conseille le rapport
le plus faible possible entre eau et ciment (E/C < 0,5). Si la chape
a une résistance et une cohésion faibles, I'on peut prendre en
considération la possibilité de le renforcer en utilisant des produits
prévus a cet effet, en suivant strictement leur mode d’emploi.

4, CONTROLE DE LA QUALITE DU PLAN DE POSE

Le plan de pose doit étre a niveau, propre et nivelé et doit avoir
une rugosité suffisante pour I'accrochage de la colle.

Il est nécessaire de toujours vérifier I’homogénéité et la cohésion
parfaite entre la surface de pose et la chape sous-jacente, en
éliminant éventuellement tout agent qui puisse compromettre le
pouvoir collant de la colle employée (poussiere, matiéres grasses,
résidus de chantier, etc.).

Si I’'homogénéité et la cohésion ne sont pas adéquates, la partie
qui n'est pas parfaitement adhérente doit étre retirée et le plan de
pose reconstruit.

Il existe dans le commerce des matériaux spécifiques appelés
«auto-nivelants» ou «rasants» qui peuvent étre utilisés pour restaurer
la surface de pose et pour éliminer des défauts de niveau : tout
produit pour le traitement d'une chape doit toujours étre employé
en suivant scrupuleusement les indications du producteur.

S'il est nécessaire d'utiliser plusieurs produits, il est préférable
d'utiliser des produits provenant d’un seul producteur, en vérifiant
toujours qu'ils soient compatibles avec tous les autres éléments présents
dans la chape méme (produits consolidants, auto-nivelants, rasants,
imperméabilisants de surface, barriéres chimiques a la vapeur, etc.).

En tous les cas aprés leur utilisation il est nécessaire de controler
le degré d’humidité de la sous-couche.

Si le plan de pose consiste en un pavage existant (bois, marbre,



pierre, céramique, brique et similaires) que I'on ne souhaite pas
retirer, il faut effectuer, outre I'exécution d’un contréle spécifique
de la solidité de I'ancien pavage et de son adhérence parfaite a la
chape, une préparation correcte de la surface.

Cette préparation consiste en une élimination radicale des éléments
gras (cires, produits lustrants, etc.) et des éventuels vernis, au moyen d’un
lissage ou poncage (par exemple en utilisant une monobrosse a disque
avec un pouvoir abrasif élevé) et en évitant en tous les cas I'utilisation
de produits liquides, afin que la surface de pose soit parfaitement préte
pour le meilleur accrochage possible de la colle.

L'on conseille également d’utiliser un promoteur d’adhésion pour
garantir une action de liaison optimale. En présence d'un ancien
pavage en bois solide avec un cadre principal dans une direction,
I’on conseille de poser le nouveau pavage avec un cadre orthogonal
par rapport au cadre sous-jacent.

5. CONTROLE DE LA QUALITE DE UENVIRONNEMENT

Les dormants externes de I'environnement doivent avoir des vitres
montées et une aération correcte de I'environnement doit étre possible.

Il faut vérifier qu’il n'y a pas de composants structurels ou de
finitions (plafonds, parois, enduits, etc.) qui peuvent dégager un
éventuel excés d’humidité aussi bien dans I'environnement que
dans le pavage qui doit étre monté.

Dans le cas contraire, afin de maintenir 'lhumidité résiduelle de
I'air dans la plage (45+60)% et de garantir une stabilité suffisante
des dimensions du parquet, il faut faciliter un renouvellement
adéquat de I'air dans les piéces de pose.

6. COLLES

L'on recommande I'utilisation de colle en quantité et qualité
adéquates a la pose du parquet selon les indications fournies par
le producteur ; ne jamais utiliser de colles a I'eau ou de colles qui
peuvent altérer la stabilité des dimensions des éléments en bois.

Si des produits spécifiques ont été utilisés pour ajuster la sous-
couche ou le plan de pose, la colle utilisée doit étre compatible avec
ces produits, de préférence provenant du méme producteur.

Il ne faut en aucun cas appliquer la colle sur les bords des
éléments en bois des pavages traditionnels et vernis-usine.

Préter particulierement attention afin de ne pas tacher de colle la
face des éléments en bois a poser.

Attention : pour retirer d’éventuels résidus de colle séchée
présents sur PreMass o SuperPreMass, utiliser uniquement les
produits spécifiques indiqués par le fabricant de la colle employée,
en vérifiant au préalable sa compatibilité avec la typologie de finition
appliquée au produit employé.

CONSEILS POUR UN ENTRETIEN CORRECT ET POUR
LA CONSERVATION DU PARQUET

Récapitulons ci-dessous de maniére synthétique les principales
regles a suivre apres la pose d’éléments en bois pour parquet afin
que le pavage conserve sa stabilité et sa beauté au fil du temps.

1. Maintenir I’'hnumidité ambiante a un niveau (45+60)% qui
garantit la stabilité des dimensions du parquet et le meilleur
bien-étre physiologique pour I'homme.

Il faut étre particulierement attentif pendant I’hiver lorsque
le fonctionnement du chauffage contribue a sécher I'air.

2. Pendant la période qui suit immédiatement la pose du parquet,
il est important d’aérer les piéces pour faciliter I'évacuation
des excés éventuels d’humidité qui se seraient créés pendant
les travaux précédant la pose du parquet ainsi que pour rétablir
un équilibre thermique et hygrométrique correct dans ces pieces.

3. Au cas ol il serait nécessaire de passer une derniére couche
de peinture sur les murs, il convient de protéger le sol en
utilisant de préférence des cartons ondulés, et de ne jamais
utiliser des toiles en matiere plastique imperméables qui isolent
le pavage de maniére excessive.

4. || convient d’utiliser un paillasson de dimensions adéquates
a I'entrée afin de nettoyer les chaussures pour éliminer
d’éventuels cailloux, sable ou autre pouvant rayer ou en tous
les cas endommager la finition du parquet.

5. Pour le nettoyage ordinaire d’un parquet avec pose
traditionnelle (Mass Correnti, Mass Maschiati et Mass Speciali),
il convient de demander au poseur qui exécute les travaux
quelles sont les procédures correctes a suivre.

En ce qui concerne le nettoyage de SuperPreMass et PreMass, il
est suffisant de passer une serpillere a peine humide pour ne pas
trop mouiller le pavage et d'utiliser, si nécessaire, uniquement
des produits nettoyants neutres.

Afin de donner un éclat uniforme au parquet et de protéger la
couche de surface du vernis, il est possible au besoin d'appliquer
uniquement des encaustiques auto-lustrantes tous les 6 a 12
mois, en fonction en tous les cas de la fréquence de piétinement
des différentes zones et en respectant toujours scrupuleusement
les indications fournies par les producteurs respectifs.

1021103



DENOMINAZIONE
COMMERCIALE ALI

ALI COMMERCIAL NAME
HANDELSBEZEICHNUNG ALI

NOME ITALIANO

UNI EN 13226:2004
UNI EN 13227:2004
UNI EN 13228:2004
UNI EN 13556:2004

EN 13226:2002
EN 13227:2002
EN 13228:2002
EN 13556:2003

ENGLISH STANDARD NAME

DENOMINATION COMMERCIALE
ALI

DEUTSCHER NAME

DIN EN 13226:2002
DIN EN 13227:2002
DIN EN 13228:2002
DIN EN 13556:2003

NOM FRANCAIS

NF EN 13226:2003
NF EN 13227:2003
NF EN 13228:2003
NF EN 13556:2003

Acero acero maple Ahorn érable
Afrormosia* afrormosia afrormosia Afrormosia afrormosia
Betulla betulla European birch gemeine Birke bouleau d’Europe
Thermo Betulla 190 °C - - - -

Cabreuva incienso* balsamo balsamo Balsamo balsamo

Ciliegio europa ciliegio European cherry Kirschbaum merisier

Ciliegio nord america

ciliegio americano

American cherry

Amerikanischer Kirschbaum merisier d’Amérique

Ciliegio sud america

Doussié* doussié afzelia Afzelia doussié
Thermo Frassino 190 °C . . . .
Thermo Frassino 215 °C

Faggio (vaporizzato)* - - - -
Ipé-Lapacho ipé ipé Ipé ipé
Iroko* iroko iroko Iroko iroko
Jatoba* courbaril courbaril Courbaril courbaril
Merbau* merbau merbau Merbau merbau
Mutenye* mutenye mutényé Mutényé mutényé
Rovere* rovere farnia European oak Eiche chéne blanc européen
Tatajuba tatajuba tatajuba Bagassa tatajuba
Teak* teck teak Teak teck
Wengé* wenge wengé Wengé wengé

Alcune specie legnose hanno subito processi di lavorazione

(es.: vaporizzazione e termo-trattamento) che ne hanno modificato

in maniera sostanziale le principali caratteristiche fisiche; per questo
motivo in tali casi si € preferito non indicare i nomi delle specie legnose
previsti dalle norme, riportando unicamente la specie botanica.

Some kinds of wood underwent treatment (for example: vaporization
or heating) which substantially modified their principal physical
characteristics; for this motive in such cases we preferred not to point
out the names of the kind of wood foreseen by the standards, but we
wrote only the botanical name.

* Prove eseguite presso il laboratorio CATAS secondo

norma UNI EN 1534/2000 (durezza alla penetrazione Brinell)
e norma UNI EN 1910/2001 (stabilita dimensionale).
Elaborazione dati a cura di Edilegno / Federlegno-Arredo.

* Tests executed at CATAS research center according
to EN 1534/2000 (Brinell hardness to penetration)
and EN 1910/2001 (stability).

The a. m. information has been processed

by Edilegno - Federlegno Arredo

AU PARQUETS

Einige Holzarten wurden einer Behandlung unterzogen (z.B. erhitzt oder
gedampft), die ihre eigentlichen Charaktereigenschaften modifiziert hat.
Daher wurde bevorzugt, nicht den in der Norm spezifizierten Namen,
sondern nur die botanische Bezeichnung der jeweiligen Holzart aufzulisten.

Certaines espéces ligneuses ont subi des traitements (par ex. vaporisation

et traitement thermique) qui ont modifié de facon substantielle

leur caractéristiques physiques ; danc ces cas, I'on a choisi de ne pas utiliser
les noms des especes ligneuses prévus par les Normes européennes, mais
I’on a simplement indiqué I'espece botanique.

* Kontrollen durch das Labor CATAS gemafB der Normen

DIN EN 1534/2000 (Brinell-Harte) und DIN EN 1910/2001
(Formstabilitat)

Datenverarbeitung durch Edilegno / Federlegno-Arredo (Fachverband).

* Essais effectués auprés du laboratoire CATAS

selon la norme NF EN 1534/2000 (dureté par pénétration Brinell)
et norme NF EN 1910/2001 (stabilité des dimensions).
Traitement des données effectué par Edilegno / Federlegno-Arredo.




DENOMINAZIONE BOTANICA DUREZZA ALLA PENETRAZIONE BRINELL | STABILITA DIMENSIONALE POSA IN BAGNI, CUCINE E SU
BOTANICAL NAME BRINELL HARDNESS TO PENETRATION | STABILITY MASSETTIIRISCALDATI
I n LAYING IN BATHROOM, KITCHEN

BOTANISCHE BEZEICHNUNG BRINELL-HARTE FORMSTABILITAT 0

DENOMINATION BOTANIQUE DURETE PAR PENETRATION BRINELL STABILITE DES DIMENSIONS AND WITH UNDERFLOOR HEATING
VERLEGUNG IN BAD, KUCHE
UND AUF FUSSBODENHEIZUNG
POSE DANS LES SALLES DE BAIN,
CUISINES ET SUR CHAPES AVEC
CHAUFFAGE AU SOL

Acer spp. $okok FK &

Pericopsis elata Sk kK Skok kK So e

Betula pendula kK KK do o

Betula pendula $okokok $ofokokok TR

Myroxylon spp. $okokoKok *okokok R

Prunus avium o

Prunus serotina Horok Hokok areet

Nothofagus spp. $okok *okok TS

Nothofagus spp. FokK Fook o

Afzelia spp. $okokok $ookokok PR

Fraxinus excelsior Kk K Sk >k >k >k Qo oleade

Fagus sylvatica >k ok >k kK o<

Tabebuia spp. $okokokok HK &

Milicia excelsa TS

Milicia regia Hokok kKK Loate

Hymenaea courbaril Sk koK K Xk Sk K Qoo

Intsia bijuga O % o

Intsia palembanica Fopookok Fopopokok oAt

Guibourtia arnoldiana Sk >k >k >k >k B3

Quercus petraea O o

Quercus robur Fokokok Hokokok e

Bagassa guianensis kK Sk kK Soode

Tectona grandis kK Skok ok ok K go e de

Millettia laurentii >k >k ok >k Sk K Qoode

% scarsa - very low - gering - trés faible < sconsigliata - unsuitable - nicht geeignet - déconseillée

>k bassa - low - maBig - faible e media - medium - gut - moyenne

kK media - medium - durchschnittlich - moyenne efeele ottima - optimal - optimal - optimale

>k ok kK media-elevata - high - Gberdurchschnittlich - moyenne-élevée
k> elevata - optimal - sehr hoch - élevée
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